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Überzeugende Testergebnisse beim 

Mikrobohren in rostfreiem Stahl 

S3p BALIQ Page 2 

Werkzeug 

Mikrobohrer 

D = 1,0 mm 

Werkstück 

Stahl 1.4571  

(X6 CrNiMoTi 17 12 2 ) 

Bearbeitung 

LD: 20xd 

Emulsion 

Quelle 

Werkzeughersteller Europa 
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ALCRONOS 
Arc Evaporation unbeschichtet 

Werkzeugbruch / 

nicht prozesssicher 

Standmenge (Anzahl Bohrungen) 


