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Version September 2012

Werkzeug: 

Spritzgussform für 

Dichtungsstreifen

Problem: 

Haftung des Werkstoffs PE 

führt zu höheren 

Wartungskosten, Rückständen 

an den Oberflächen usw.

Vorteil: 

Um 30 % kürzere Kühlzeiten 

und 50 % längere 

Produktionszeiten ohne 

Reinigung/Ablagerungen.

Quelle/Betreiber: 

Endverbraucher

BALIQ ALCRONOS

Spritzgießen
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